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Typische Schäden an Betonbauwerken.

Typische Schäden an Betonbauwerken.

 Seminar  Zurzeit keine Termine  Teilnahmebescheinigung

 Präsenz  8 Unterrichtseinheiten

Seminarnummer: 17570

Stand: 11.05.2025. Alle aktuellen Informationen �nden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/17570

Beton ist ein Baustoff, der unterschiedlichste Bauaufgaben übernehmen kann. Hierzu gehört jedoch
entsprechendes Fachwissen bei der Planung und Ausführung. Wissensde�zite führen zu Mängeln und
Schäden, die vielfach mit hohen Kosten verbunden sind. Nicht selten enden Streitigkeiten vor Gericht.
Typische Schäden im Betonbau sind beispielsweise die Korrosion der Bewahrung oder auch breite Risse
in Betonbauteilen. Auch besondere Bauaufgaben im Betonbau (z.B. Weiße Wannen, Parkdecks,
Sichtbeton) zeigen häu�g wiederkehrende Schäden, die ebenfalls Inhalt des Seminars sind.

Nutzen

Zielgruppe

Architekten- und Ingenieurbüros, Baubehörden, Bauträger, Bauleiter, Bauunternehmer.

Inhalte des Seminars

akademie.tuv.com

®
 T

ÜV
, T

UE
V 

un
d 

TU
V 

si
nd

 e
in

ge
tra

ge
ne

 M
ar

ke
n.

 E
in

e 
N

ut
zu

ng
 u

nd
 V

er
w

en
du

ng
 b

ed
ar

f d
er

 v
or

he
rig

en
 Z

us
tim

m
un

g.

Sie lernen anhand von verschiedenen Fallbeispielen aus der Sachverständigenpraxis vielfältige Ursachen
für typische Schäden an Betonwerken sowie Hinweise zu deren Vermeidung kennen.

Fallbeispiel Korrosion bei Betonbauteilen

Typische Schäden

Ursachen

Vermeidung

Fallbeispiel Risse bei Betonbauteilen
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Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/17570 und
pro�tieren Sie von diesen Vorteilen:

Schneller Buchungsvorgang

Persönliches Kundenkonto

Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.
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Typische Schäden bei Ortbeton und Fertigteilen

Ursachen

Bewertung von Rissen

Vermeidung

Fallbeispiel Weiße Wannen

Typische Schäden bei Ortbeton

Typische Schäden bei Dreifachwänden

Typische Schäden bei Fugen

Ursachen

Vermeidung

Fallbeispiel Beton-Parkdecks und Tiefgaragen

Typische Schäden

Ursachen

Vermeidung

Fallbeispiel Sichtbeton

Wunsch und Wirklichkeit

Typische Schäden bei Ortbeton und Fertigteilen

Vermeidung
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